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Монтаж стен из газоблока

Этапы работ: демонтаж и возведение. Вид работ: черновые работы.

1. Отклонение по вертикали - 5мм на всю высоту.

2. Отклонение по горизонтали - 5мм на всю ширину.

3. Толщина швов не более 3 мм. Визуальный осмотр.

4. Проемы-отклонения - 5мм на всю ширину и высоту.

5. Соответствие размеров по проекту. Проверить все стены и проемы.
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